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J4LVJ) san Sanierputz-WTA weiB zertifiziert durch

Werktrockenmértel zum Verputzen salzhaltiger und/oder feuchter Innen- und AuBenwéande

Produktbeschreibung: Technische Daten:
muro san Sanierputz-WTA ist ein gebrauchsfertiger, weiBer Werk- Materialbasis mineralische Bindemittel und
trockenmértel gemas DIN 18557, der Mértelgruppe P 1l nach DIN Leichtzuschlage
18550, zur Aufbereitung eines porenhydrophoben, besonders ‘
diffusionsfahigen Putzes fiir die Altbausanierung. Aussehen weiB
. Verarbeitungszeit 25 - 40 Minuten
Anwendungsgebiete:
Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C
muro san Sanierputz-WTA dient zum dauerhaften Verputz von (Baustofftemperatur)
feu.chtem, meigt salzhaltigem Mauerwerk, yvird desha_lb idgaler- Verbrauch ca. 10 kg/m? je cm Putzdicke
weise zur Sanierung feuchter Keller, Gewolbe und historischer
Bausubstanz eingesetzt. Man erzielt trockene Oberflachen und Mindestputzdicke 20 mm
verhindert Ausblihungen sowie Putzabsprengungen.
muro san Sanierputz-WTA ist durch seinen Kalkanteil geeignet fir Priifdaten muro san Anforderungen
die Putzsanierung im Bereich der Denkmalpflege. Sein Einsatz als SanierputzWTA | gemaB WTA
Innensanierputzist bevorzugt in stark feuchtigkeitsbelasteten Rau- weiB Merkblatt 2-9-04 D
men optimal, sowohlim Alt- als auch Neubaubereich. Er wirkt aus- - -
gleichend auf das Raumklima und verhindert Kondenswasserbil- Frischmortel
dung an der Putzoberflache. Er verwandelt Kellermief in Wohn- Konsistenz 16,5cm 17,0 £ 0,5cm
raumqualitat. Rohdichte 1,24 kg/l keine
muro san Sanierputz-WTA ist als flankierende MaBnahme zu jeder Luftpore_r_mgehalt 34 Vol. % > 25 Vol. %
Art von Horizontalsperre unumganglich. Wasserriickhalte-
vermoégen 86,5 % > 85 %
. . . Vi itbarkeit
Wirkungsweise (Eigenschaften): erarbeitbarke 13 cm <8cm
Festmortel
muro san Sanierputz-WTA Rohdichte 1,20 kg/l < 1,40 kg/l
* ist ein Kalk-Zement-Putz (Mértelgruppe P Il) mit geringer RiBanfal- V\{assc_ardam_pf-
ligkeit und glinstigem Festigkeitsverhéltnis. diffusionswiderstand 8 <12
« ist ein hydrophober Porenputz mit hoher Wasserdampfdiffusion. Blegezugf_estlgkelt 1,0 N/mmz keine .
« ist kapillar nahezu inaktiv, transportiert also weder Wasser noch Druckfestigkeit 2,3 N/mm 1.5 -5 N/mm
Salze. Vt_erhaltnls Drgck—/_
« schafft damit eine salzfreie und trockene Oberflache (Taupunktver- E;e’?ﬁ:gfszit_'gke't 23 <30
Iagerung nach innen - keine Konqenswasserblldung). aufnahme W, 0,61 kg/m? > 0,3 kg/m?
« verhindert dauerhaft Farbausblihungen, Farb- und Putzabspre- Wassereindringtiefe h,, 1,5 mm <5mm
nungen. L Porositéat 48 Vol.% > 40 Vol. %
» istabsolut frost- und salzbestandig. Salzresistenz bestanden bestanden
 begunstigt das Austrocknen feuchter, versalzener Baukorper. -
« istaber kein Entfeuchtungsputz. Diffusionsaquivalente 16cm
« ist bestens fiir maschinelle Verarbeitung (Putzmaschine) geeignet. Luftschichtdicke Sq
. Lagerung trocken, auf Paletten oder
Giitetiberwachung: Holzrosten lagern
Erstprifung nach WTA-Merkblatt 2-9-04 D. Lagerféhigkeit max. 6 Monate
Fremdulberwachung durch die TU Minchen. i - _
Eigenliberwachung durch unser muro-Labor. Lieferform Sack a 30 kg / Siloware

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen
20°C/65% . F.

Verarbeitungshinweise auf der Rlickseite beachten!



Verarbeitung:

Vorbehandlung: Den vorhandenen Putz, bzw. bindestérende Stoffe bis auf
das Rohmauerwerk entfernen (bis zur 2-fachen Mauerstérke, mind. 80 cm,
Uber die sichtbare Feuchtigkeitsgrenze hinaus). Gips, Holzreste und ahnli-
che Fremdstoffe restlos beseitigen. Morsches Fugennetz 2 cm tief auskrat-
zen und Fl&che grindlich reinigen (Trockenstrahlen oder mit festen Besen
abkehren). Den Bauschutt sofort entfernen, bevor Luftfeuchtigkeit oder
Néasse die freigelegten Salze aktiviert und wieder einwandern 148t (Folie
unterlegen).

Salzbehandlung: Auch bei stark salzbelasteten Baustoffen kann theore-

tisch auf jede Salzbehandlung verzichtet werden, wenn als Pufferzone

muro san Porengrundputz-WTA eingesetzt wird. Empfehlenswert ist trotz

Pufferzone zumindest eine einmalige Salzbehandlung mit muro sil,

1. um den Untergrund zu festigen,

2. umdie meisten Schadsalze schonim Untergrund zu verkapseln,

3. um die Lebenserwartung des Porengrundputzes und somit des kom-
pletten Saniersystems zu erhéhen und

4. seine volle Diffusionsfahigkeit Uber diesen Zeitraum zu gewabhrleisten.

Wird ohne Porengrundputz gearbeitet, ist je nach Salzbelastung (siehe

Schadensanalyse / Saniervorschlag) eine 1-3malige Trankung frisch in

frisch mit muro sil vorzunehmen. Die Applikation erfolgt auf den trockenen

Baukérper im Flut- oder Sprahverfahren.

Verbrauch: mind. 0,21/m2 pro Trankung

Die Wartezeit zwischen den einzelnen Trankungen sollte keinesfalls 1anger

als 1 Stunde dauern.

Spritzbewurf: Der Spritzbewurf erfolgt frisch in frisch auf den mit muro sil
getrankten Untergrund (Wartezeit max. 1 Stunde) mit muro san Spritzbe-
wurf-WTA netzartig (max. 50 % Deckung) oder volldeckend, Schichtdicke
max.5mm.

Netzartiger Auftrag erfolgt in der Regel unter muro san Porengrundputz-
WTA oder muro san Sanierputz-WTA (innen und auBen). Volldeckend wird
der Spritzbewurf unter muro san Sperrputz (innen und auBen), muro san
Sockelputz und evtl. muro san Sanierputz-WTA bei erdberthrten Bauteilen
aufgebracht. Zur besseren Haftung aller nachfolgenden muro san Putz-
systeme st die Oberflache der Haftbrlicke spritzrauh zu belassen. Die War-
tezeit zum nachfolgenden Putzsystem betragt mind. 1 Tag, in der Regel 2
bis 4 Tage. Bei abgetrockneter Oberflache ist diese gut vorzunassen.

Grund- oder Ausgleichsputz: Unebene Putzgriinde werden mit muro san
Ausgleichsputz oder muro san Porengrundputz-WTA egalisiert. Bei gro-
Ben Unebenheiten und ZerklGftungen (20 - 60 mm) ist mehrlagig zu arbei-
ten. Theoretisch kann auch muro san Sanierputz-WTA als Ausgleichsputz
fungieren, darf aber 2 cm Putzdicke (WTA) nicht Gberschreiten. Als Salz-
pufferzone ist nur muro san Porengrundputz-WTA geeignet, wobei die Min-
destschichtdicke 10 mm betragt.

Zwischenschichten und Putzoberflachen sind rauh zu belassen. Vor Auf-
bringen weiterer Lagen oder des nachfolgenden Sanierputzes sollte die
Wartezeit mind. 4 Stunden betragen. Bei abgetrockneter Oberflache ist
diese wiederum vorzunéssen.

Mischanleitung: 5,7 | sauberes, kaltes Wasser im Mischkubel vorlegen.
Sackinhalt (30 kg) einsteuen, intensiv und homogen im geeigneten Mi-
schervermischen.

Wasserverbrauch bei geeigneter Putzmaschine (z.B. G4) ca. 2201/Std.
Mischzeit: Zwangsmischer ca. 6 Minuten

Freifallmischer sind schlecht geeignet und erfordern erheblich langere
Mischzeiten. Um Mischfehler zu vermeiden, méglichst einen ganzen Sa-
ckinhaltanmachen.

Anmerkung:
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Sanierputz:

muro san Sanierputz-WTA wird in der Regel 2-4 Tage spater aufgebracht.
Bei Grundputzdicken Uber 2 cm ist eine zusatzliche Wartezeit von 1 Tag
pro mm einzukalkulieren (WTA).

Der Sanierputzmortel wird kraftig von Hand angeworfen oder maschinell
verarbeitet. Eine Mindestschichtdicke von 2 cm ist zwingend vorge-
schrieben.

Ausnahmen:

1. Uber muro san Porengrundputz-WTA geniigen 1,5 cm Putzdicke.

2. Als Deckputz Giber muro san Sperrputz gentigen 1 cm Putzdicke.

muro san Sanierputz-WTA wird in der Regel einlagig aufgezogen. Hohe
Durchfeuchtungsrate des Untergrundes oder Innensanierung stark
feuchtigkeitsbelasteter RGume erfordern zweilagige Verarbeitung (Min-
destputzdicke pro Lage 1 cm), wiel die Funktion erst dann aufgenommen
wird, wenn der Putz einmal durchgetrocknet ist. Zwischenschichten sind
rauh zu belassen, ebenso die Putzoberflache, wenn mit muro san Fein-
putz abgefilzt wird.

Ansonsten wird nach dem Einebnen mit einer Richtlatte (Alu) und nach
dem Erstarren méglichst ohne Wasserzugabe die Oberflache mit einem
Brettverrieben.

Die Wartezeit vor dem Aufbringen weiterer Lagen oder eines nachfolgen-
den muro san Feinputzes betragt mind. 1 Tag.

Hinweise:

a) muro san Sanierputz-WTA wird nach den Regeln der Handwerkstech-
nik fur Putz nach DIN 18550 von Hand oder maschinell verarbeitet.

b) Fur Ausflhrung und Nachbehandlung des muro san Sanierputzes-
WTA gelten die Richtlinien fir Putz nach DIN 18550: Hitze, Frost, star-
ken Wind wahrend und bis 24 Stunden nach der Ausfliihrung vermei-
den, sowie flr ausreichend lange Feuchthaltung sorgen.

c) Bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit empfiehlt sich als flankierende
MaBnahme der Einbau einer Horizontalsperre.

d) Glas, Holz, Einbauteile gegen Materialverschmutzung schiitzen.

e) Verschmutzte Teile sofort mit Wasser intensiv reinigen.

f) Die Reinigung aller Werkzeuge und Gerate erfolgt sofort nach deren
Gebrauch ebenfalls mit Wasser.

g) Die Entsorgung ausgetrockneter Reste erfolgt Uber die Hausmlillde-
ponie.

Sicherheitsratschlage:

Der muro san Sanierputz-WTA unterliegt nicht der Gefahrstoffverord-
nung. Jedoch in verarbeitungsfahigem Zustand wirkt muro san Sanier-
putz-WTA aufgrund seiner Alkalitat "atzend".

Die angeordneten SchutzmaBnahmen und Unfallverhtungsvorschriften
der Chemischen Berufsgenossenschaft sind unbedingt einzuhalten.

Bei Berlihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsul-
tieren.

Bei BerUhrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbril-
le / Gesichtsschutz tragen.

Aufgrund seiner alkalischen Reaktion mit Wasser sollten keine gréBeren Men-
genin Grund- oder Oberflachenwasser gelangen, trotz
Wassergefahrdungsklasse WGK = 0.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen
Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses

technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Giltigkeit.
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